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在制造过程中，染色和印花有各种不同的方法、工艺和注意事项。在此介绍关于染色和印花系列的

“常见问题”！
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上述内容如有不明之处，请随时向您附近的纺检咨询

为制造更好的产品

染色・印花的事故案例

原因

対策

橡胶印花

底布

防升华剂

〈断面图〉

现象

分散染料的迁移升华

在分散染料中，尤其是那些能产生正红色调的染料，很多都是容易升华的类型，因此需要特别注意。

在涂料印花中，底布染色的染料浮到颜料

表面，导致污染。

底布染色后皂洗不彻底，导致底布染料

的升华牢度不足。

底布染色后进行充分皂洗

避免在高温潮湿环境下存放

使用防升华剂（Undercoat）

《本次主题》

无

无防升华剂层

→发生迁移升华

印花部分变红了

防升华剂有

橡胶印花

有防升华剂层

→防止迁移升华

参考

底布

升华的染料
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